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AES LUMI NOPHORES POUR
ALuminophores inorganiques
ALuminophores sans terre rare
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4 groupes thématiques:

- Fluoration et Matériaux Fluorés

- Hydroxydes Doubles Lamellaires

-  MATEriaux Plasmas et Procédés
’ - Matériaux Luminescents
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ML

INTRODUCTION - Presentation du groupe ML o

\/ Poudres (micro et nanométriques)

LUMINOPHORES
Synthéses, Mises en forme
Et Etudes Optiques

\/ Revétements (spin et dip coating , spray)

\/ Films composites polymére/luminophore

VFormul ati on déencre (s®r

\/ Voie solide (céramisation)

\/ Procédé sol-gel Mise en

) forme au
\/ Voie hydrothermale regard de

_ | 6applic
\/ Synthése micro -onde is€

\/ Microémulsion

luminophores Propriétés
organiques, optiques sous
inorganiques diverses

et hybrides excitations (UV,
visible, IR etc.)

\/ Eclairage et affichage LED Applications VSpectres do®mission] e

\/ Marquage biologique et anti - \/ Rendements quantiques lumineux

contrefacon (sécuritaire) \/ Paramétres photométriques

\/ Durée de vie des déclins
VDurabilit® dans | es |c

\/ Signalétique et décoration

\/ Textiles intelligents
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Fluorescence

© 000 e Un luminophore posséde la

propriété d'absorber de

o I'énergie photonique fournie
: O . .
/ T ® 0@ Parunesource incidente et de
©O la convertir sous forme
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Phosphorescence O
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Matrices hoétes inorganiques lons activateurs
Matrices oxydes lons de terres rares
Borates(YBO 3, Y;BOg) Th3*, Eu3*, Ce?, Eu?t é
Aluminates (Y ;Al;0,,) <:> lons de métaux de
Phosphates (LaPQ,) transitions
Titanates (CaTiO ;) Mn4*, Cr3+é

Silicates (Lu ,SiOy)
Matrices fluorures
LiLnF,, NaLnF,, LnF; (Ln =Y, Gd, Lu)
ASi,Fg; (A =Na et K)

Autres familles de luminophores

I Nanocristaux de semiconducteur (Quantum dots)

I Matériaux hybrides luminescents: hydroxydes doubles lamellaires (HDL)
/ fluorophores , hybrides organosiliciés avec complexes de terre rare

I Matériaux organiques: fluorophores, complexes organiques de terre rare
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